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腐食データシート発刊リスト 
 

CoF No. 
大気曝露試験片に生成したさびの断面写真集 

発行日 
ATLAS OF CROSS-SECTIONAL IMAGE OF RUST FORMED ON SAMPLES EXPOSED TO OUTDOORS 

1 

炭素鋼 SM490A 及び耐候性鋼 SMA490, SPA-H のさび断面 

2016/3/31 CROSS-SECTION OF RUST ON CARBON STEEL SM490A AND WEATHERING STEELS SMA490 AND 

SPA-H 

2 

Fe-Cr，Fe-Ni 二元系合金のさび断面（0.5 年曝露） 

2018/3/31 CROSS-SECTION OF RUST ON Fe-Cr AND Fe-Ni BINARY ALLOYS AFTER EXPOSURE TEST FOR 0.5 

YEARS 

3 

Fe-Cr，Fe-Ni 二元系合金のさび断面（1.0 年曝露） 

2019/3/31 CROSS-SECTION OF RUST ON Fe-Cr AND Fe-Ni BINARY ALLOYS AFTER EXPOSURE TEST FOR 1.0 

YEARS 

4 

Fe-Cr，Fe-Ni 二元系合金のさび断面（1.5 年曝露） 

2020/3/31 CROSS-SECTION OF RUST ON Fe-Cr AND Fe-Ni BINARY ALLOYS AFTER EXPOSURE TEST FOR 1.5 

YEARS 

5 

Fe-Cr，Fe-Ni 二元系合金のさび断面（2 年曝露） 

2021/3/31 CROSS-SECTION OF RUST ON Fe-Cr AND Fe-Ni BINARY ALLOYS AFTER EXPOSURE TEST FOR 2 

YEARS 

6 

Fe-Cr，Fe-Ni 二元系合金のさび断面（3 年曝露） 

2022/3/31 CROSS-SECTION OF RUST ON Fe-Cr AND Fe-Ni BINARY ALLOYS AFTER EXPOSURE TEST FOR 3 

YEARS 

7 

Fe-Cr，Fe-Ni 二元系合金のさび断面（7 年曝露） 

2025/3/31 CROSS-SECTION OF RUST ON Fe-Cr AND Fe-Ni BINARY ALLOYS AFTER EXPOSURE TEST FOR 7 

YEARS 

8 

Fe-Cr，Fe-Ni 二元系合金のさび断面（10 年曝露） 

2025/3/31 CROSS-SECTION OF RUST ON Fe-Cr AND Fe-Ni BINARY ALLOYS AFTER EXPOSURE TEST FOR 10 

YEARS 

 
※上記のさび断面写真集の電子ファイル入手(要契約)については、下記まで直接お問い合わせください。 

連絡先 : datasht@nims.go.jp 
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